Si les ongles artificiels se décollent

Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles un ongle artificiel peut se décoller..........

La lime n’a pas été mise suffisamment en angle pour dégraisser l’ongle naturel près de la cuticule ou pas assez verticale pour le côté des ongles. Le lit de l’ongle n’est donc pas totalement dégraissé et les petites peaux pas complètement enlevées. Peut-être faut-il changer la lime.

Les particules de poussières n’ont pas été suffisamment bien enlevées avec la brosse à ongle après avoir l’avoir limé.

Après avoir enlevé cette poussière, vous avez appliqué trop peu ou pas d’antiseptique et l’ongle n’est pas bien dégraissé

Pendant la pose, la cliente touche ses cheveux ou son visage

La cliente ou le styliste d’ongle bouge la poussière à l’aide de ses doigts

La cliente fume durant la pose (le dépôt de nicotine est très gras)

La cliente mange pendant le traitement

Pendant la pose, de la colle, du gel ou de l’acrylique est entré en contact avec la cuticule et n’a pas été correctement limé

Avant de limer, la cuticule et les côtés de l’ongle n’ont pas été décollé avec un bâtonnet pour vérifier si l’acrylique ou le gel n’a pas coulé. Les bords de l’ongle ne sont donc pas lisses. De plus c ‘est une porte ouverte pour que la cliente mange les parties qui dépassent

Le produit n’a pas été appliqué en une fine couche près de la cuticule et la transition n’est pas invisible 

Vous avez utilisé trop de primer, ce qui rend l’ongle naturel très fin. Une couche huileuse recouvre plus vite les ongles fins

Si la cliente a enlevé ses ongles et qu’une couche de ses ongles naturels est partie, ils deviennent alors très fins. Ajoutez à cela le limage et le primer, petit à petit les ongles tiendront de moins en moins bien. Ne limez alors que la zone proche de la cuticule et avertissez la cliente qu’elle ne doit plus arracher ses ongles 

La cliente suit un traitement hormonal

La cliente est enceinte

La cliente est en ménopause

La cliente est sous antidépresseurs 

La cliente se lave les mains avec un produit régénérant trop gras

La cliente prend des bains avec beaucoup d’huile

La cliente a utilisé un produit décapant sans gants

La cliente travaille dans un hôpital avec un nettoyant dans un seau

Une semaine après la pose, la cliente n’a pas lissé près de la cuticule à l’aide d’une lime pour ne pas abîmer son vernis

La cliente attend trop longtemps pour faire ses retouches

En repoussant ses cuticules en donnant trop de pression sur l’ongle naturel, la cliente répercute cette pression sur l’ongle artificiel

La couche d’acrylique sur ongle naturel n’épouse pas assez l’ongle ou est trop fine. Celle ci craque ou se décolle 


Voici donc les multiples raisons qui provoquent le décollement d’un ongle. Certaines dues à la maladresse du styliste d’ongle, d’autre due au manque d’attention de la cliente.
Il est possible également que quelques jours avant les règles, certains ongles se décollent. Cela dépend de la condition hormonale de la cliente, car celle-ci influe sur la production de sébum. Avertissez donc vos clientes de l’importance de l’entretien de leurs ongles pendant cette période ou donnez leur un rendez-vous à ce moment là.
